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DITTA PRESENTATRICE: GORI ALBERTO - VIA DEL CANTONE,5 - PRATO 

  

CAMPIONE: Campione di fibre tessili colore blue denominato ART 
MECCANIACA DI RITAGLI CASHMERE COL ROSSO. 

  

CAMPIONAMENTO: A cura del cliente 
  

DATA RICEVIMENTO 12 Gennaio 2015 
  

DATA ESECUZIONE PROVE Dalla data di ricevimento alla data di emissione 
  

OGGETTO: analisi quali  quantitativa   
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Il campione di cui al presente rapporto di prova è stato prelevato dal personale del nostro 
Laboratorio presso la Richiedente in data  12/01/2015 . 
 
 
 
 

* COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA 
================================== 
Modalità:  
Norma     : Reg UEN 1007/2011 (ESCLUSE PART 12-15-19) 27/09/2011 
    GU UE L272 18/10/2011 
Metodi    : --           
Prova eseguita sulla 
massa secca lavata  
applicando i seguenti 
tassi di ripresa  : --                              
Numero di determinazioni : N° 2 
Trattamenti preliminari  
speciali   : NO 
Risultati: 
----------- 
 
CASHMERE  100,0%  
 
 
Nota:      
La denominazione cashmere è stata determinata secondo i parametri europei 
non   tenendo   conto   delle   restrizioni imposte per tale denominazione sul  
mercato statunitense.   
 
 
 
 
Prato,20 gennaio 2015 
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